


Intern rapport nr. 1608 

Forelgpig rapport fra korrosjonsforsflk på 
bol ter i Vardgtunnelen 

Sammendrag 

I 1980 ble det i pumpebrønnen i Vardøtunnelen satt inn 8 stk 
fjellbolter med henblikk på en studie av korrosjonsutviklingen 
på denne type sikringsmateriell. 

To stk. bolter forsvant i 1988 slik at forsøket er blitt noe 
amputert. 

Resultatene så langt har vist at rustfritt stål bør ha høyt 
molyddeninnhold (ca. 5 % )  for at det skal være bestandig 

Varmforsinket stål har vist god motstandsevne i perioden 
1980-1992 (12 år), men sinkbelegget begynner nå å minke 
(< 40 pm) slik at selve stålet nå kan bli angrepet. 

Forsøket fortsetter. 
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